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1.VSeobecné udaje.

1.1 Udaje o produktu: Kuchynsky, koupelnovy a bytovy nabytek

Korpusy, dvefe a police jsou vyrobeny z laminované DTD a MDF tl. 18 mm a 25 mm v barvé
smetanove nebo dezénu dieva. Hrany jsou olepeny ABS hranami.

1.2 Seznam podkladu predanych zadatelem pro certifikaci produktu

Zadost ze dne 2018-02-06

1.3 Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produktu

Vyhlaska ¢.6/2003 Sb., Priloha €.2 - formaldehyd

2. Posouzeni produktu

2.1 Zpusob a rozsah posouzeni, technické pozadavky

Zdravotni nezavadnost komorovou zkouskou podle metodiky ¢. 100607
(vychazi z CSN EN 717-1)

2.2 Prehled protokoll o zkouskach a posouzenich:

Protokol o zkouse ¢. 100-061327 ze dne 2018-04-03
Protokol o zkouSce ¢.100-061447 ze dne 2018-03-14

2.3 Vyhodnoceni vysledkl zkousek a posouzeni produktu
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Pozadovana
Sledovana Protokol Zkusebni WSIe.dek qeklarpvana Vyhodnoceni
lastnsat ozkousice | pastup zkousky uroven v
v mg/m? mg/m?® vyhl.
LE vzduchu  |¢€.6/2003 Sb. |
1 2 3 4 5 6
Metodika €.
Emise 100-061327 | 100607 0,015 0,060 vyhovuije
formaldehydu (CSN EN 717-1)
3 Zaveér

Vzorek produktu odpovida ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické specifikace
a technickych predpist uvedenych v bodé 1.3.
Zjisteni uCinéna u reprezentantl se vztahuji také na dal$i ¢leny hodnocené skupiny

produkti.

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde

ke zméné skutec¢nosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud

tato zména muaze ovlivnit viastnosti produktu (napf. zména technickych predpisq,
technicke specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zarizeni).




